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R E KO M M E N D E R A D E P R O D U K T E R

Sadelmakare Sörl i rekom‐
menderar att du vä l je r en sorts
läderbalsam, och bara använder
det när du smörjer ledstången.
Blanda inte olika märken.

Om du bara vil l smörja ledstången
och inte vi l l polera den, rekom‐
menderas Ekols sk inn- och
läderbalsam.

Om du önskar att polera upp ytan
på l indningen rekommenderas
Creme Universel le av märket
Saphir.

Du behöver även bomul lst rasor
för att smörja och polera lädret .



S M Ö R J A
Film

På www.sorl i .se f inns en instruk‐
t ionsf i lm som visar hur man
smörjer och polerar ledstänger.
Scanna el ler k l icka på QR-koden
för att komma til l f i lmen!

Så gör du
1 ) Ha läderbalsam på en
bomullstrasa.

Se t i l l att läderbalsamet är f in‐
fördelat i bomullstrasan innan du
smörjer det på ledstången, annars
f inns det en risk att läderbalsam
fastnar i överlappningen på
lindningen.

2) Stryk läderbalsam på lädret .

Använd inte cirkulära rörelser som
man vanl igtv i s gör , utan fö l j
läderbandens riktning.

https://www.sorli.se/underh%C3%A5ll-lindningar


Var noga med att smörja balsam
även på den sida av stången som
inte syns!

3) Låt vi la.

Låt lädret vi la en liten stund, 15-20
minuter är optimalt .

4) Polera.

Ta f ram en ny, oanvänd bomull ‐
strasa . Polera upp läderbalsamet
genom att stryka bomul lstrasan
f ram och til lbaka över l indningen.
Följ läderbandens riktning.



Skador
Om limningen lossnar l i te kan
man limma til lbaka det med van‐
l igt träl im (kom ihåg att torka
bort överflödigt l im med en fuktig
och ren disktrasa) .

Om det uppstår större skador rek‐
ommenderas att man kontaktar
en skickl ig sadelmakare för repa‐
ration. Skickl iga sadelmakare hit‐
tar du via Hantverkarna
Stockholm el ler Sadelmakarnas
branschorganisation.

Missfärgning
Om man spil ler något på lindnin‐
gen el ler annan missfärgning
uppstår , kontakta genast en
sadelmakare. Ju snabbare man
agerar desto lättare kan man
åtgärda missfärgningar.

R E PA R AT I O N



PAT I N A
Att l inda ledstänger på detta vis
sägs ha uppfunnits i Stockholm på
det legendariska hovsadelmak‐
eriet Palmgrens. Det blev, och är,
fortfarande mycket populärt i
staden. Ibland ser man äldre lind‐
ningar och hänförs av den vackra
patineringen.

2018 gjorde sadelmakare Sørl i ett
uppdrag åt ett av de äldre kon‐
toren i staden, och dokumenter‐
ade en ledstång som lindats 1995.
L indningen var då 23 år gammal
och helt skadef ri .

Denna lindning il lustrerar väl hur
man kan förvänta sig att patiner‐
ingen på Tärnsjös naturel la l ind‐
ingsläder kommer utveckla sig
med åren . Över lappningen på
lindningen kommer mörkna mest ,
och det faktum att man drar han‐
den över ledstången kommer ge
lädret en naturl ig polering. Efter
23 års polering var lädrets yta som
glas! (bi ld på nästa sida)

Ljust läder mörknar något med
åren och mörkt läder kommer att
bl i l jusare . Om läder utsätts för
solsken kommer patineringspro‐
cessen gå snabbare.





Sadelmakare Sörl i är en sadelmakare
med lång erfarenhet av att jobba
med skinn och läder. Han utbildades
i Stockholm, och är medlem av
Hantverkarna Stockholm.

Läderambulansen är sadelmakare
Sörl is reparations och
lindningstjänst .

Hantverkarna Stockholm är den enda
intresseorganisationen i Stockholm
som värnar hantverkare och
hantverk, och har funnits sedan 1847.

O M F Ö R FAT TA R E N


